f15&R4-3 CT1-43.2Tm®D KIUHATRAD E 57 LF R
Appendix 4-3 Major chemical composition of volcanic glass at 43.27 m—deppth in CT1

point No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EHE BERE
Sio, 7416 7323 7418 7198 7311 7353 7346 7297 7325 7374 7296 7360 7382 7426 SiO, 73.45 0.61
Tio, 0.26 0.27 034 028 0.26 0.27 0.28 0.28 0.35 0.33 0.33 0.25 0.23 0.33 TiO, 0.29 0.04
Al,0, 1179 1155 1178 1134 1171 1163 1165 1163 1192 1161 1163 1160 11.78 1166 A,0, 11.66 0.14
FeO 257 2.56 2.26 2.28 2.21 2.30 2.05 2.23 2.33 2.35 243 2.39 2.22 2.33 FeO 2.32 0.14
MnO 0.02 0.05 0.07 0.11 0.19 0.00 0.09 0.11 0.13 0.06 020  0.00 0.18 0.15 MnO 0.10 0.07
MgO 0.23 0.21 0.26 0.32 0.31 0.25 0.26 0.21 0.22 0.33 0.26 0.27 0.28 0.31 MgO 0.27 0.04
CaO 2.38 2.22 2.33 2.27 2.34 2.42 2.29 2.27 2.29 2.18 2.24 2.28 2.28 2.31 CaO 2.29 0.06
Na,O 357 3.80 3.66 3.57 3.65 3.57 3.72 3.57 3.60 3.56 3.59 3.47 3.60 3.68 Na,O 3.62 0.08
K,O 1.27 1.32 1.18 1.30 1.35 1.37 1.36 1.31 1.28 1.21 1.31 1.23 1.26 1.33 K,0 1.29 0.06
Total 9625 9521 9606 9345 9513 9534 9516 9458 9537 9537 9495 9509 9565 96.36 95.28

point No. EHE BERE
Sio, 7705 7691 7722 7703 7685 77.12 7720 7715 7681 77132 7684 7740 7718 7707 SiO, 77.08 0.18
Tio, 0.27 0.28 0.35 0.30 0.27 0.28 0.29 0.30 0.37 0.35 0.35 0.26 024 034 TiO, 0.30 0.04
Al,0, 1225 1213 1226 1213 1231 1220 1224 1230 1250 1217 1225 1220 1232 1210 ALO, 12.24 0.10
FeO 267 2.69 2.35 244 232 2.41 2.15 2.36 2.44 2.46 2.56 2.51 2.32 242 FeO 2.44 0.14
MnO 0.02 0.05 0.07 0.12 020  0.00 0.09 0.12 0.14 0.6 0.21 0.00 0.19 0.16 MnO 0.10 0.07
MgO 024 022 0.27 034  0.33 0.26 0.27 0.22 0.23 0.35 0.27 0.28 0.29 0.32 MgO 0.28 0.04
CaO 2.47 2.33 243 243 2.46 254 241 240 240 2.29 2.36 240 238 2.40 CaO 2.41 0.06
Na,O 3.71 3.99 3.81 3.82 3.84 374 3091 3.77 3.77 3.73 3.78 3.65 3.76 3.82 Na,0 3.79 0.08
K,O 1.32 1.39 1.23 1.39 1.42 1.44 1.43 1.39 1.34 1.27 1.38 1.29 1.32 1.38 K,0 1.36 0.06

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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